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Loi néi dau

TCVN 8860-10 : 2011 dwoc chuyén ddi tlr 22 TCN 62-84 theo quy dinh tai khoan 1
Diéu 69 cla Luat Tiéu chuan va Quy chuén ky thuat va diém a khoan 1 khoan 1 Diéu
7 Nghi dinh sé 127/2007/ND-CP ngay 1/8/2008 clia Chinh phi quy dinh chi tiét thi

hanh mét sb diéu cta Luat Tiéu chuan va Quy chuén ky thuat.

TCVN 8860-10 : 2011 do Vién Khoa hoc va Cong nghé Giao thdng Van tai bién
soan, Bd Giao thdng Van tai dé nghi, Tdng cuc Tiéu chuan do lwéng chét lwong

thadm dinh, B6 Khoa hoc va Céng nghé Coéng bb.

B tiéu chudn TCVN 8860 : 2011 Bé tong nhwa — Phwong phap ther gdm muoi hai
phan:

- TCVN 8860-1: 2011, Phan 1: Xac dinh dd 6n dinh, d6 déo Marshall

- TCVN 8860-2 : 2011, Phan 2: Xac dinh ham lwong nhua bang phwong phap

chiét s&r dung may quay li tam
- TCVN 8860-3 : 2011, Phan 3: Xac dinh thanh phan hat

- TCVN 8860-4 : 2011, Phan 4: Xac dinh ty trong I&n nhét, khéi lwong riéng ctia bé

tong nhya & trang thai roi

- TCVN 8860-5 : 2011, Phan 5: Xac dinh ty trong khdi, khdi lwong thé tich cta bé

téng nhwa da dam nén
- TCVN 8860-6 : 2011, Phan 6: Xac dinh d6 chay nhya
- TCVN 8860-7 : 2011, Phan 7: Xac dinh d& géc canh cuia cat
- TCVN 8860-8 : 2011, Phan 8: Xac dinh hé s6 do chat lu len
- TCVN 8860-9 : 2011, Phan 9: Xac dinh d6 réng dw
- TCVN 8860-10 : 2011, Phan 10: Xac dinh d6 réng cbt liéu
- TCVN 8860-11 : 2011, Phan 11: Xac dinh do6 réng l4p day nhya

- TCVN 8860-12 : 2011, Phan 12: Xac dinh d én dinh con lai ctia bé téng nhua



TCVN 8860-10 : 2011

TIEUCHUANQUOC GIA TCVN 8860-10 : 2011

Bé tong nhwa - Phwong phap thir -
Phan 10: Xac dinh dé réng cot liéu
Asphalt Concrete - Test methods -

Part 10: Determination of Voids in Mineral Aggregate

1 Pham vi ap dung

Do rdng cbt liéu dwoc str dung trong tinh toan thiét ké va kiém soat chat lwong bé téng nhwa (BTN).

2 Tai liéu vién dan

C4c tai liéu vién dan sau rat can thiét cho viéc ap dung tiéu chuan nay. Déi véi cac tai liéu vién dan ghi ndm
ban hanh thi 4p dung ban dwoc néu. Dbi véi cac tai liéu vién dan khéng ghi ndm ban hanh thi 4p dung phién

ban mé&i nhéat, bao gébm ca cac stra dbi (néu cd).
TCVN 4195-95, Phuong phép thtr nghiém xac dinh khéi lurong riéng cia dét trong phong thir nghiém.
TCVN 8860-1:2011, Bé téng nhua — Phuong phép thir - Phén 1: Xac dinh dé én dinh, do déo Marshall.

TCVN 8860-5:2011, Bé téng nhua — Phuong phép thir - Phan 5: Xac dinh ty trong khéi, khoi luong thé tich

clia bé téng nhura da dam nén.

AASHTO T85, Standard Method of Test for Specific Gravity and Absomption of Coarse Aggregate (Phuong

phép xéc dinh ty trong va dé hit nudce cda cét lidu tho).

AASHTO T84, Standard Method of Test for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregate (Phuong phap

xé&c dinh ty trong va dé hut nurée ca cot lidu nhd).

3 Thuat ngir va dinh nghia

Trong tiéu chuan nay st dung thuat ngtr va dinh nghia sau:
Do réng c6t liéu (Voids in Mineral Aggregate)

Khoang tréng gitra cac hat cét liéu trong hén hop BTN da dam nén, dwoc tinh bang ty & phan tram (%) téng

thé tich mau.
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4 Xac dinh dd réng cb6t liéu

4.1 Do réng cbt liéu cua bé tdng nhwa (VMA), tinh bang ty 1& phan trdm, chinh xac t&i 0,1 %, theo
cbéng thirc:

VMA =100 (MJ 0
sb
trong dé:
P la ham lwong cét liéu, tinh theo khéi lwong hén hop BTN, %;
Gumb la ty trong khéi ciia mau BTN da dam nén, khéng th& nguyén;
Gsp la ty trong ctia hén hop cbt lieu, khdng thir nguyén.

4.2 Xac dinh ty trong khéi cia mau BTN da ddm nén (G,): theo TCVN 8860-5 : 2011

V&i mbi ham lwong nhwa, dic 3 mau Marshall theo TCVN 8860-1 : 2011. Xac dinh ty trong khdi ctia BTN
theo quy dinh tai TCVN 8860-5 : 2011.

4.3 Xac dinh ty trong cGa hén hop cbt liéu

Hén hop cbt lieu st dung lam BTN bao gdm céc loai cbt lieu thd (da dam), cbt liéu nhé (cat), bot
khoang cé ty 1& phdi tron da xac dinh. Ty trong khdi clia hén hop cbt liéu (ysp) duoc tinh theo cong
thirc sau:

P+P+...+P
psb = Pl FZ) E) (2)
L+ 24 4+
G G, G,
trong do:
P, P,,.., P, laty |& % cua céc loai cbt liéu, bot khoang cé trong hdn hop cbt liéu;

Gy, Gy,.., G, la ty trong clia clia tirng loai cét liéu: da dam, cat, bot khoang cé trong hén hop cot
liéu, tinh tinh bang gam trén centimét khéi (g/cm?). Ty trong cla da ddm dwoc xac
dinh theo AASHTO T 85, ty trong cta cat dwgc xac dinh theo dinh theo AASHTO T
84, ty trong cta b6t khoang dwoc xac dinh theo TCVN 4195-95,




