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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 4916 : 2007  thay thÕ TCVN 4916 : 1989. 

TCVN 4916 : 2007  hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 351 : 1996, 

vµ b¶n §Ýnh chÝnh kü thuËt 1 : 1996. 

TCVN 4916 : 2007  do TiÓu ban Kü thuËt Tiªu chuÈn 

TCVN/TC27/SC3 Nhiªn liÖu kho¸ng r¾n − Than biªn so¹n, 

Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa 

häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 
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Lêi giíi thiÖu 

 

Mét ph−¬ng ph¸p kh¸c x¸c ®Þnh hµm l−îng l−u huúnh tæng kh¸c víi quy tiªu chuÈn nµy ®−îc quy 

®Þnh trong ISO 334 : 1992, Nhiªn liÖu kho¸ng r¾n − X¸c ®Þnh l−u huúnh tæng − Ph−¬ng ph¸p Eschka. 
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T i ª u  c h u È n  q u è c  g i a         TCVN 4916 : 2007 

XuÊt b¶n lÇn 2 

Nhiªn liÖu kho¸ng r¾n −−−− X¸c ®Þnh tæng hµm l−îng l−u huúnh −−−−  

Ph−¬ng ph¸p ®èt ë nhiÖt ®é cao   

Solid mineral fuels −  Determination of total sulfur −  

High temperature combustion method 

1   Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng hµm l−îng l−u huúnh trong than ®¸, than n©u, 

than non, vµ cèc, b»ng ph−¬ng ph¸p ®èt ë nhiÖt ®é cao. 

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ cÇn thiÕt khi ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn ghi 

n¨m ban hµnh th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m ban hµnh 

th× ¸p dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c b¶n söa ®æi (nÕu cã). 

TCVN 318 (ISO 1170)   Than vµ cèc – TÝnh kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn nh÷ng c¬ së kh¸c nhau. 

TCVN 1693 (ISO 1988)   Than ®¸ – LÊy mÉu. 

TCVN 4919 (ISO 687)   Cèc – X¸c ®Þnh ®é Èm trong mÉu ph©n tÝch. 

TCVN 5230 (ISO 587)   Nhiªn liÖu kho¸ng r¾n – X¸c ®Þnh clo b»ng hçn hîp Eschka. 

ISO 1015 : 1992   Brown coals and lignites – Determination of moisture content – Direct volumetric 

method (Than n©u vµ than non – X¸c ®Þnh hµm l−îng Èm – Ph−¬ng ph¸p thÓ tÝch trùc tiÕp).  

ISO 2309   Coke – Sampling (Cèc – LÊy mÉu). 

ISO 5068   Brown coals and lignites – Determination of moisture content – Indirect gravimetric method 

(Than n©u vµ than non – X¸c ®Þnh hµm l−îng Èm – Ph−¬ng ph¸p khèi l−îng gi¸n tiÕp). 

ISO 5069-2   Brown coals and lignites – Principles of sampling – Part 2: Sample preparation for 

determination of moisture content and for general analysis (Than n©u vµ than non – Nguyªn t¾c  

lÊy mÉu – PhÇn 2: ChuÈn bÞ mÉu ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng Èm vµ ®Ó ph©n tÝch chung). 
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3   Nguyªn t¾c 

Khèi l−îng mÉu x¸c ®Þnh cña than hoÆc cèc ®−îc ®èt trong dßng oxy, trong lß èng ë nhiÖt ®é 1 350 
oC. C¸c h¬i axit (clo vµ l−u huúnh oxit) t¹o ra ®−îc hÊp thô trong hy®ro peroxit vµ ®−îc x¸c ®Þnh 

b»ng ph−¬ng ph¸p chuÈn ®é. TiÕn hµnh hiÖu chØnh c¸c kÕt qu¶ l−u huúnh cã trong tro b»ng c¸ch 

x¸c ®Þnh toµn bé l−îng clo sinh ra trong qu¸ tr×nh ®èt.   

4   C¸c ph¶n øng 

4.1   SO2 + H2O2 → H2SO4 

4.2   Cl2 + H2O2 → 2HCl +O2 

4.3   Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O → 2NaCl +4H3BO3 

4.4   Na2B4O7 + H2SO4 + 5H2O → Na2SO4 +4H3BO3 

4.5   NaCl + Hg(OH)CN → NaOH + HgClCN 

4.6   2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O 

5   Thuèc thö  

C¶nh b¸o   Ph¶i cÈn thËn khi tiÕp xóc víi thuèc thö, v× nhiÒu thuèc thö cã tÝnh ®éc vµ ¨n mßn. 

Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, nÕu kh«ng cã quy ®Þnh kh¸c, th× chØ dïng thuèc thö lo¹i tinh khiÕt ph©n 

tÝch vµ chØ dïng n−íc cÊt hoÆc n−íc cã ®é tinh khiÕt t−¬ng ®−¬ng. 

5.1   Nh«m oxit (alumin), ®−îc nghiÒn mÞn. 

5.2   Hy®ro peroxit,  dung dÞch trung tÝnh kho¶ng 3 % khèi l−îng. 

Hoµ tan 100 ml dung dÞch hy®ro peroxit 30 % khèi l−îng víi n−íc ®Õn 1 lÝt vµ trung hoµ b»ng 

dung dÞch natri tetraborat (5.4) dïng hçn hîp chØ thÞ (5.6). 

5.3   Thuû ng©n (II) oxyxyanua, dung dÞch b·o hoµ ë 20 oC, kho¶ng  45 g/l. 

B·o hoµ mét thÓ tÝch thÝch hîp n−íc cÊt víi thuû ng©n (II) oxyxyanua b»ng c¸ch khuÊy l©u, läc vµ 

trung hoµ phÇn läc víi axit sunfuric (5.5), sö dông bromothymol xanh lµm chÊt chØ thÞ ngoµi. B¶o 

qu¶n dung dÞch trong b×nh thuû tinh tèi mµu; kh«ng ®Ó l©u qu¸ 4 ngµy. 

5.4   Natri tetraborat,  dung dÞch chuÈn ®é tiªu chuÈn, c(Na2B4O7) = 0,025 mol/l. 

Hoµ tan 9,5342 gam natri tetraborat khan trong n−íc vµ pha lo·ng ®Õn 1 lÝt, l¾c ®Òu.  



TCVN 4916 : 2007 

 7 

5.5   Axit sunfuric,  dung dÞch chuÈn ®é tiªu chuÈn, c(H2SO4) = 0,0125 mol/l. 

 

5.6   Dung dÞch chØ thÞ hçn hîp 

5.6.1   Dung dÞch A 

Hoµ tan 0,125 g axit benzoic 2-(4-®imethylaminophenylazo), muèi natri (metyl ®á) trong 100 ml n−íc. 

5.6.2   Dung dÞch B 

Hoµ tan 0,083 g chÊt 3,7-bis(®imethylamino)phenothiazin-5-ylium clorua (metylen xanh) trong 100 ml 

n−íc. B¶o qu¶n trong chai tèi mµu. 

5.6.3   Dung dÞch hçn hîp 

Trén lÉn dung dÞch A vµ B cã thÓ tÝch b»ng nhau. B¶o qu¶n trong chai tèi mµu. Dung dÞch hçn 

hîp nµy chØ dïng trong mét tuÇn. 

5.7   Oxy, lo¹i dïng cho phßng thÝ nghiªm, cã ®é tinh khiÕt Ýt nhÊt b»ng 99,6 % khèi l−îng. 

5.8   Natri hy®roxit b¶o qu¶n trong m«i tr−êng tr¬, tèt nhÊt lµ dïng cì h¹t th«, vÝ dô tõ 1,2 mm 

®Õn 1,7 mm vµ tèt nhÊt lµ lo¹i tù chØ thÞ. 

6   ThiÕt bÞ, dông cô 

6.1   C©n ph©n tÝch, cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1 mg. 

6.2   Dông cô thuû tinh cã chia ®é, phï hîp yªu cÇu ®èi víi lo¹i A trong Tiªu chuÈn vÒ: Dông cô 

thuû tinh dïng cho phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan. 

6.3    Lß nung, cã kh¶ n¨ng nung èng cã ®−êng kÝnh ngoµi kho¶ng 28 mm, chiÒu dµi tõ 125 mm 

®Õn 150 mm ®Õn nhiÖt ®é 1350 oC. 

Phï hîp nhÊt lµ lß ®èt b»ng ®iÖn, sö dông c¸c thanh ®iÖn trë silic cacbua (cã biÕn ¸p ®iÒu chØnh) 

hoÆc d©y ®iÖn trë (cã biÕn trë ®iÒu chØnh). 

6.4   èng ®èt, cã ®−êng kÝnh ngoµi kho¶ng 28 mm, thµnh dµy 3 mm vµ dµi 650 mm, ®−îc lµm 

b»ng sø alumin vµ kÝn h¬i ë nhiÖt ®é lµm viÖc (xem H×nh 1).  

ThÝch hîp nhÊt lµ èng th¼ng vµ cã thÓ sö dông kÕt hîp víi mét èng nèi lµm b»ng silica oxit nãng 

ch¶y cã mét ®Çu kiÓu qu¶ chu«ng, ®Çu nµy t¹o ra mét khoang hë kÑp víi thµnh trong cña èng 

nung vµ nót chÞu nhiÖt (acrylonitril hoÆc clopren lµ thÝch hîp). Theo c¸ch kh¸c, èng cã thÓ cã ®Çu 

ra víi kiÓu vßi víi èng nèi cho phÐp lµm s¹ch c¸c s¶n phÈm ng−ng tô sau mçi lÇn thö nghiÖm, 

hoÆc sö dông mét èng th¼ng b»ng sø alumin chÞu nhiÖt víi mét èng nèi b»ng thuû tinh borosilicat 
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cã ®¸y nhän l¾p khÝt víi thµnh ngoµi cña èng, Trong tr−êng hîp nµy ph¶i nót ®Çu cuèi cña èng 

®èt b»ng sîi kho¸ng chÞu nhiÖt thÝch hîp ®Ó ng¨n sù ng−ng tô trong èng. 
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H×nh 1 _  Bè trÝ lß vµ bé hÊp thô liªn hoµn 

 

6.5   B×nh chøa oxy, ®−îc nèi víi van kim ®Ó kiÓm tra l−u l−îng oxy (5.7) vµ l−u l−îng kÕ ®o 

®−îc ®Õn 300 ml/phót. Khi ®o cÇn chó ý, oxy ph¶i qua èng ch÷ U nhåi b»ng natri hy®roxit b¶o 

qu¶n trong m«i tr−êng tr¬ (5.8). 

6.6   ThuyÒn ®èt, b»ng sø kh«ng tr¸ng men vµ kh«ng chøa s¾t, thuyÒn cã c¸c kÝch th−íc tèi 

thiÓu:  

dµi 45 mm, réng 12,5 mm vµ s©u 10 mm, khi thuyÒn dïng cho mÉu lµ than ®¸ vµ cèc, vµ cã c¸c 

kÝch th−íc nhá nhÊt kho¶ng: dµi 75 mm, réng 15 mm vµ s©u 10 mm, khi thuyÒn dïng cho c¸c 

mÉu than n©u vµ than non. 

6.7   D©y chÞu nhiÖt, dµy kho¶ng 2 mm vµ dµi 450 mm mét ®Çu cã mãc dïng ®Ó kÐo c¸c thuyÒn 

sø trong èng ®èt ra ®Æt lªn tÊm chÞu löa. 

6.8   Que ®Èy b»ng silica hoÆc b»ng thÐp, cã d¹ng thanh hoÆc èng, cã ®−êng kÝnh kho¶ng 6 

mm vµ dµi 450 mm, ®−êng kÝnh ®Üa ®Çu dÑt 12 mm, dïng ®Ó ®Èy thuyÒn vµo vïng nãng cña èng 

®èt. Que ®Èy v−ît nhÑ qua èng ch÷ T b»ng thuû tinh hoÆc kim lo¹i mét ®Çu l¾p vµo èng ®èt, ®Çu 

kia g¾n kÝn b»ng m¨ng s«ng cao su (xem Chó thÝch 1) vµ cho phÐp que ®Èy tr−ît trªn ®ã. Que 

®Èy ng¨n ngõa sù tho¸t oxy ®i vµo phÇn th©n èng ch÷ T. Que ®Èy cã ®Çu cuèi h×nh ®Üa ®Ó thuËn 

tiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña thuyÒn ®èt trong lß ®èt. 

Chó thÝch 1   M¨ng s«ng cao su cÇn ®−îc thay thÕ ®Þnh kú ®Ó tr¸nh sù rß rØ. 

6.9   Hai b×nh hÊp thô, cã dung tÝch kho¶ng 150 ml, cã thÓ lµ èng ®un lín, c¸c b×nh cæ réng hoÆc 

c¸c b×nh Dreschel, mçi b×nh chøa mét ®Üa thuû tinh cã nhiÒu lç; cã kÝch th−íc lç tõ 0,015 mm ®Õn 

lín nhÊt lµ 0,040 mm trong èng ph©n phèi khÝ. §−êng kÝnh b×nh hÊp thô ph¶i thÝch hîp ®Ó ®Üa 

®−îc phñ mét líp dung dÞch hÊp thô Ýt nhÊt lµ 25 mm. Nèi èng nèi silica hoÆc èng ph¶n øng ®· 

l¾p côm èng nèi víi b×nh hÊp thô thø nhÊt. Nèi côm nµy víi b×nh hÊp thô thø hai. 

C¸ch kh¸c lµ sö dông b×nh hÊp thô ®¬n hÑp cã ®−êng kÝnh kho¶ng 35 mm vµ s©u 150 mm, sao 

cho mét ®Üa sôc khÝ cã kÝch th−íc lç tõ 0,015 mm ®Õn 0,040 mm ®−îc phñ ë ®é s©u Ýt nhÊt lµ 90 mm. 

§Ó ng¨n sù rß rØ ë m¨ng s«ng cao su cña ®Çu vµo do ¸p lùc cña sù sôc khÝ b»ng ®Üa thuû tinh cã 

nhiÒu lç, nèi b×nh hÊp thô thø hai víi b¬m hót n−íc qua mét bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt ®Ó duy tr× sù 

hót nhÑ qua ®Çu vµo cña èng ®èt. 

H×nh 1 m« t¶ m« h×nh l¾p r¸p thiÕt bÞ phï hîp. 

7   ChuÈn bÞ mÉu thö  
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ChuÈn bÞ mÉu thö ®Ó ph©n tÝch chung theo TCVN 1963 (ISO 1988), ISO 2309 hoÆc ISO 5069-2. 

§¶m b¶o hµm l−îng Èm cña mÉu ph¶i c©n b»ng víi ®é Èm phßng thÝ nghiÖm mµ mÉu tiÕp xóc, 

nÕu cÇn, r¶i mÉu thµnh líp máng trong thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó c©n b»ng ®é Èm. 

Tr−íc khi x¸c ®Þnh, trén ®Òu mÉu thö Ýt nhÊt lµ mét phót, tèt nhÊt lµ trén b»ng m¸y. 

NÕu kÕt qu¶ tÝnh to¸n kh¸c so víi kÕt qu¶ ë tr¹ng th¸i “kh« kh«ng khÝ” (xem ®iÒu 10), th× sau khi 

c©n phÇn mÉu thö (xem ®iÒu 8), sö dông phÇn cßn l¹i cña mÉu thö x¸c ®Þnh hµm l−îng Èm theo  

TCVN 4919 (ISO 687), ISO 1015 hoÆc ISO 5068. ChuÈn bÞ mét phÇn nhá mÉu thö, nÕu phÐp x¸c ®Þnh 

clo b»ng ph−¬ng ph¸p Eschka TCVN 5230 (ISO 587) yªu cÇu. 

8   C¸ch tiÕn hµnh 

N©ng nhiÖt ®é cña lß (6.3) ®Õn 1 350 oC. C©n kho¶ng 0,5 g mÉu thö (®iÒu 7) chÝnh x¸c ®Õn 0,1 

mg vµ r¶i ®Òu vµo thuyÒn ®èt (6.6). Phñ mÉu b»ng kho¶ng 0,5 g nh«m oxit (5.1). §ong 100 ml 

dung dÞch hy®ro peroxit (5.2) chia cho hai b×nh hÊp thô (6.9) hoÆc rãt c¶ vµo mét b×nh hÊp thô 

®¬n. 

ChØnh b¬m hót sao cho dßng kh«ng khÝ cã tèc ®é cao ®−îc hót ë ¸p suÊt kh«ng ®æi qua b×nh  

hÊp thô. §−a èng nèi silic vµo trong èng ®èt (6.4) vµ vÆn nót. §iÒu chØnh l−u l−äng oxy (5.7)  

®Õn 300 ml/phót. 

§−a thuyÒn ®ùng mÉu tõ phÝa ®Çu cña èng ®èt sao cho t©m cña thuyÒn c¸ch ®iÓm gi÷a cña vïng 

nãng nhÊt lµ 240 mm vµ ®ãng nót ®−a que ®Èy (6.8) vµ èng dÉn oxy vµo. Sau mét phót, ®Èy 

thuyÒn ®èt vÒ phÝa tr−íc 40 mm. ë cuèi mçi chu kú mét phót trong n¨m chu kú, ®Èy thuyÒn vÒ 

phÝa tr−íc 40 mm, mçi lÇn l¹i rót que ®Èy ra ®Ó tr¸nh biÕn d¹ng. Sau lÇn ®Èy cuèi cïng, thuyÒn 

®èt cÇn ë gi÷a vïng nãng nhÊt. §Ó thuyÒn ®èt ë gi÷a vïng nãng nhÊt trong 4 phót tiÕp theo. Th¸o 

rêi b×nh hÊp thô ra vµ dïng d©y chÞu nhiÖt (6.7) ®Ó rót thuyÒn ®èt ra ®Æt trªn tÊm dµy b»ng vËt 

liÖu chÞu nhiÖt thÝch hîp. 

Röa èng nèi, thu gi÷ phÇn röa ®−îc trong b×nh hÊp thô ®¬n hoÆc b×nh hÊp thô thø nhÊt nÕu dïng 

hai b×nh hÊp thô. ChuyÓn l−îng chøa trong c¸c b×nh hÊp thô vµo phÔu läc h×nh nãn 250 ml, sau 

®ã röa b×nh hÊp thô vµ gép chung phÇn röa nµy vµo phÔu läc ®ã. Thªm 2 hoÆc 3 giät dung dÞch 

chØ thÞ hçn hîp (5.6) vµ chuÈn ®é víi dung dich natri tatraborat (5.4) ®Õn trung tÝnh mµu x¸m cña 

thÐp. Ghi l¹i thÓ tÝch chuÈn ®é. Quy tr×nh nµy x¸c ®Þnh tæng l−îng axit, do cã clo vµ c¸c l−u huúnh 

oxit (xem ph−¬ng tr×nh tõ 4.1 ®Õn 4.4). X¸c ®Þnh sù hiÖu chØnh clo theo ®iÒu 8.1 hoÆc 8.2. 
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§èi víi mét vµi lo¹i than gi¶i phãng chÊt bèc víi l−u l−îng cao, giai ®o¹n nung ban ®Çu cã thÓ 

g©y cuèn c¸c h¹t cacbon. §èi víi lo¹i than nµy vµ mét vµi lo¹i cèc nhÊt ®Þnh cã chÊt bèc rÊt thÊp  

(vÝ dô nh− cèc lß ®óc), tèc ®é ®Èy cÇn gi¶m ®i theo qu¸ tr×nh sau. 

§Æt thuyÒn ®èt chøa mÉu sao cho ®iÓm gi÷a cña nã c¸ch ®iÓm gi÷a cña vïng nãng nhÊt kho¶ng  

240 mm. Sau mét phót, ®Èy thuyÒn vÒ phÝa tr−íc 20 mm. ë cuèi mçi chu kú mét phót trong m−êi 

mét chu kú kÕ tiÕp nhau, ®Èy thuyÒn ®èt vÒ phÝa tr−íc 20 mm. Sau ®ã gi÷ thuyÒn ®èt trong vïng 

nãng nhÊt 4 phót. 

8.1   HiÖu chØnh clo - ph−¬ng ph¸p thñy ng©n (II) oxyxyanua 

Sau khi chuÈn ®é dung dÞch natri tetraborat (5.4), ion clo tån t¹i ë d¹ng natri clorua. Thªm 20 ml 

dung dÞch thuû ng©n (II) oxyxyanua (5.3) ®Ó chuyÓn natri clorua thµnh natri hyñroxit. ChuÈn ®é 

l−îng kiÒm gi¶i phãng ra b»ng axit sunfuric (5.5) (xem ph−¬ng tr×nh tõ 4.5 vµ 4.6). Ghi l¹i thÓ tÝch 

chuÈn ®é. 

Chó thÝch 2   §èi víi 0,5 gam phÇn mÉu thö cã chøa ®Õn 1,2 % clo, th× 20 ml dung dÞch thuû ng©n (II) 

oxyxyanua lµ mét l−îng d− ®ñ. 

8.2   HiÖu chØnh clo - ph−¬ng ph¸p Eschka 

Sö dông mét phÇn mÉu thö kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh hµm l−îng clo cña mÉu thö, theo quy tr×nh ®−îc m« 

t¶ trong TCVN 5230 : 2006 (ISO 587 : 1997). 

9   PhÐp thö tr¾ng 

TiÕn hµnh phÐp thö tr¾ng sö dông quy tr×nh nh− m« t¶ trong ®iÒu 8, nh−ng kh«ng cã phÇn mÉu thö.  

10   BiÓu thÞ kÕt qu¶ 

KÕt qu¶ lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña hai phÐp thö, lÊy chÝnh x¸c ®Õn 0,01 % khèi l−îng. 

C¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy lµ mÉu ë tr¹ng th¸i “kh« kh«ng khÝ”. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n 

theo c¸ch kh¸c ®−îc nªu trong TCVN 318 (ISO 1170). 

10.1   TÝnh to¸n sö dông ph−¬ng ph¸p thuû ng©n (II) oxyxyanua hiÖu chØnh clo 

Tæng hµm l−îng l−u huúnh trong mÉu ph©n tÝch, (wS), biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, tÝnh 

theo c«ng thøc. 
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m

VVcVVc
w
S

)]()([206,3 432211 −−−
=  

Trong ®ã 

m  lµ khèi l−îng phÇn mÉu thö, tÝnh b»ng gam; 

V1  lµ thÓ tÝch cña dung dÞch natri tetraborat dïng trong phÐp x¸c ®Þnh, tÝnh b»ng mililÝt; 

V2  lµ thÓ tÝch cña dung dÞch natri tetraborat dïng trong phÐp thö tr¾ng, tÝnh b»ng mililÝt; 

V3  lµ thÓ tÝch cña dung dÞch axit sunfuric dïng trong phÐp x¸c ®Þnh, tÝnh b»ng mililÝt; 

V4  lµ thÓ tÝch cña dung dÞch axit sunfuric dïng trong phÐp thö tr¾ng, tÝnh b»ng mililÝt; 

c1  lµ nång ®é cña dung dÞch natri tetraborat, biÓu thÞ b»ng mol/lit; 

c2  lµ nång ®é cña dung dÞch axit sunfuric, biÓu thÞ b»ng mol/lit; 

0,032 06 lµ khèi l−îng cña l−u huúnh t−¬ng ®−¬ng víi 1 ml cña 1 mol dung dÞch natri 

tetraborat, tÝnh b»ng gam. 

10.2   Sö dông ph−¬ng ph¸p Eschka hiÖu chØnh clo 

Tổng hµm l−îng l−u huúnh trong mÉu ph©n tÝch, (wS), biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, tÝnh 

theo c«ng thøc. 

92,70

06,32
100

)(60320,0 211 ×
−×

−×
=

Cl

S

w

m

VVc
w  

trong ®ã  

wCl  lµ hµm l−îng clo, biÓu thÞ b»ng phÇn tr¨m khèi l−îng, x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p m« t¶ 

trong ISO 587 vµ hiÖu chØnh hµm l−îng Èm cña phÇn mÉu dïng ®Ó x¸c ®Þnh l−u huúnh. 

92,70

06,32
 lµ tû sè tû träng cña khèi l−îng nguyªn tö t−¬ng ®èi cña l−u huúnh vµ clo. 

11   §é chôm 

11.1   Giíi h¹n cña ®é lÆp l¹i 

C¸c kÕt qu¶ cña phÐp x¸c ®Þnh kÐp ®−îc tiÕn hµnh ë nh÷ng thêi gian kh¸c nhau, trong cïng mét 

phßng thÝ nghiÖm, do cïng mét ng−êi thao t¸c trªn cïng mét thiÕt bÞ, víi hai phÇn mÉu thö ®¹i 

diÖn lÊy tõ cïng mét mÉu ph©n tÝch, kh«ng ®−îc chªnh nhau qu¸ c¸c gi¸ trÞ ghi trong B¶ng 1.  

B¶ng 1 – Chªnh lÖch lín nhÊt cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ 
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Chªnh lÖch lín nhÊt cho phÐp gi÷a c¸c kÕt qu¶ 
(®−îc tÝnh theo cïng hµm l−îng Èm) L−u huúnh 

Giíi h¹n cña ®é lÆp l¹i Chªnh lÖch tíi h¹n cña ®é t¸i lËp 

≤ 2,5 % 0,05 % gi¸ trÞ tuyÖt ®èi 0,10 % gi¸ trÞ tuyÖt ®èi 

> 2,5 % 2 % gi¸ trÞ t−¬ng ®èi 4 % gi¸ trÞ t−¬ng ®èi 

11.2   Chªnh lÖch tíi h¹n cña ®é t¸i lËp 

Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c kÕt qu¶ cña phÐp x¸c ®Þnh kÐp thùc hiÖn ë hai phßng thÝ nghiÖm kh¸c 

nhau, trªn c¸c phÇn mÉu ®¹i diÖn lÊy tõ cïng mét mÉu ph©n tÝch, kh«ng ®−îc chªnh nhau qu¸ c¸c 

gi¸ trÞ ghi trong B¶ng 1, ë møc 95 % ®é tin cËy.  

12   B¸o c¸o thö nghiÖm 

B¸o c¸o thö gåm c¸c néi dung sau:  

a) viÖn dÉn tiªu chuÈn nµy; 

b)  nhËn d¹ng mÉu thö; 

c)  kÕt qu¶ vµ ph−¬ng ph¸p biÓu thÞ kÕt qu¶; 

d)  nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng b×nh th−êng ®−îc ghi l¹i trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh; 

e)  c¸c thao t¸c kh«ng qui ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy hoÆc coi lµ tuú ý; 

f)  ngµy, th¸ng tiÕn hµnh phÐp thö.  

 

 


