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Lêi nãi ®Çu 

 
 
 

TCVN 6036 : 1995 hoµn toµn t−¬ng ®−¬ng víi ISO 3472 : 1975. 

TCVN 6036 : 1995 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC 138 èng nhùa vµ phô 

tïng ®−êng èng biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, 

Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng (nay lµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ) 

ban hµnh. 

Tiªu chuÈn nµy ®−îc chuyÓn ®æi n¨m 2008 tõ Tiªu chuÈn ViÖt Nam cïng sè 

hiÖu thµnh Tiªu chuÈn Quèc gia theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 cña LuËt 

Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt vµ ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 

127/2007/N§-CP ngµy 1/8/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét 

sè ®iÒu cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt.  
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èng polyvinyl clorua (PVC) cøng –  

Yªu cÇu vµ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn ®èi víi axeton 

Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pipes –  

Specification and determination of resistance to acetone  

 

 

1   Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn ®èi víi axeton cña èng polyvinyl clorua (PVC) 

cøng vµ ®−a ra giíi h¹n suy gi¶m chÊt l−îng cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. Ph−¬ng ph¸p nµy ®Æc biÖt dïng 

cho viÖc x¸c ®Þnh chÊt l−îng nhanh trong nhµ m¸y. 

2   Nh÷ng yªu cÇu ®Æc tr−ng 

§Õn cuèi thêi gian thö, mÉu thö kh«ng ®−îc biÓu thÞ bÊt kú mét dÊu hiÖu nµo vÒ sù t¸ch líp vµ 

ph©n huû.                                                 

BÊt kú biÕn d¹ng nµo cña mÉu thö nh− mÐo, phång ®Òu kh«ng ®−îc coi lµ khuyÕt tËt. 

3   Thuèc thö 

Axeton cã ®é tinh khiÕt ph©n tÝch. 

Chó thÝch   CÇn chó r»ng trong thùc tÕ axeton lµ mét chÊt h¸o n−íc vµ sù cã mÆt cña n−íc cã thÓ lµm thay ®æi 

hoµn toµn kÕt qu¶ thö. 

§iÒu nµy cã thÓ tr¸nh ®−îc b»ng c¸ch dïng axeton khan vµ hÕt søc cÈn thËn ®Ó tr¸nh axeton hÊp thô n−íc. 

4   Dông cô 

Cèc h×nh trô cã thÓ chøa ®−îc axeton vµ mÉu thö. 

5   MÉu thö 

LÊy mét ®o¹n èng dµi kho¶ng 100 mm ®Ó thö ®é bÒn ®èi víi axeton. 
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6   TiÕn hµnh thö 

Ng©m kho¶ng 25 mm mÉu thö vµo axeton ë nhiÖt ®é phßng. 

Sau khi ng©m 2 h, lÊy mÉu thö ra khái cèc vµ quan s¸t bÒ mÆt mÉu xem cã bÞ t¸ch líp vµ ph©n 

huû kh«ng. 

7   Biªn b¶n thö 

Biªn b¶n thö theo tiªu chuÈn nµy vµ ghi râ bÊt kú mét biÓu hiÖn t¸ch líp vµ ph©n huû nµo quan 

s¸t thÊy. 
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