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Nhãm H 

 

C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm luîng t¹p  chÊt 
h÷u c¬. 
Sand for construction works - Method for determination of content of 

organic impurity. 

 

Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 345 : 1970. 

1. ThiÕt bÞ thö vµ thuèc thö 

C©n kÜ thuËt; 

BÕp c¸ch thuû; 

B×nh trô b»ng thuû tinh trong suèt, dung tÝch 250ml (®|êng kÝnh trong tõ 36- 40ml) (2 
c¸i); 

Dung dÞch natri hydroxyt kÜ thuËt 3%; 

Thang mÇu ®Ó so s¸nh. 

2. TiÕn hµnh thö 

2.1. C©n 250g mÉu c¸t theo TCVN 337 : 1986. 

2.2. §æ mÉu thö vµo b×nh trô dung tÝch 250ml, ®Õn møc 130ml ®æ dung dÞch NaOH 3% 
vµo cho ®Õn møc 200ml. KhuÊy m¹nh hçn hîp trong b×nh vµ ®Ó yªn trong 24 giê. 

Trong thêi gian ®ã, cø 4 giê kÓ tõ lóc b¾t ®Çu thö l¹i khuÊy l lÇn. NÕu ®ñ thêi gian th× 
®em so s¸nh mÇu chÊt láng trªn c¸t víi thang mÇu chuÈn.  

Khi chÊt láng trªn c¸t kh«ng cã mÇu râ rÖt ®Ó so s¸nh th× ®em chung b×nh hçn hîp 
trªn bÕp c¸ch thuû trong 2- 3 giê ë nhiÖt ®é 60- 700C råi l¹i so s¸nh nh| trªn. 

3. §¸nh gi¸ kÕt qu¶  

3.1. Hµm l|îng t¹p chÊt h÷u c¬ ®|îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸ch so mÇu dung dÞch trªn c¸t víi 
thang mÇu chuÈn theo mét trong nh÷ng kÕt luËn sau: 

S¸ng h¬n mÇu chuÈn 

Ngang mÇu sè mét 

Ngang mÇu chuÈn 

Ngang mÇu sè hai 

SÉm h¬n mÇu sè hai 

 

 

 

 

                                                                             


